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Porozitás és morfológia Felületi spektroszkópia (XPS)

Motiváció
A biológiailag lebomló vázszerkezetek a szövetek regenerálásában ideglenes szerkezetként szolgának, stimulálva az új szövetképződést. A bioanyag a élő szervezetbe jutva 

kölcsönhatásban lép a fehérjékkel és a sejtekkel. 

Célkitűzés
Jelen tanulmány célja megérteni a beültetett anyagok és az élő szervezet között létrejövő kölcsönhatást.

Frissen megjelent tanulmányunkba [1] kimutattuk, hogy az alginát-pullulán-arany nanorészecskéket tartalmazó bioaktív üveg (Alg-Pll-BGAuSP) elősegíti a lágy- és csontszövet 

regenerációját. 

Alg-Pll-BGAuSP-in vivoAlg-Pll-BGAuSP

A tanulmány folytatásaként a fent említett kompozitot

laboratóriumi patkányokba (Wistar) létrehozott csontdefekt

pótlására használtuk. 8 hét után a visszamaradt anyagot

morfológiailag és strukturálisan jellemeztük.
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Szerkezeti és morfológiai vizsgálat
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apatit

fehérjeKövetkeztetések
A visszanyert kompozitok felületét apatitréteg borította. Ez a viselkedés

azt jelzi, hogy az in vitro bioaktivitási vizsgálat jó és olcsó módszer az

anyagok bioaktivitásának értékelésére.

* BGAuSP szintézis → [2]

** Alg-Pll-BGAuSP szintézis → [1]
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